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RESUMEN

En el aho 2008 se iniciaron trabajos arqueologicos en la Ilanura aluvial del rio Parana, en la margen
correspondiente a la provincia de Corrientes (Argentina), mediante el reconocimiento de superficie de cobertura
total en un tramo del area de interés. Estas actividades permitieron identificar, entre otras, una zona con
concentraciones de abundante material arqueologico, a la que se le asigno el nombre de sitio Los Bananos. En
este trabajo se presentan los resultados del analisis macroscopico del material ceramico recuperado mediante
trabajos de prospeccion superficial y subsuperficial en distintos sectores del area de concentracion identificada.
Esta primera aproximacion posibilito la sistematizacion del conjunto recuperado, asi como también la delimitacion
del area de mayor densidad de materiales en el sitio.
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ABSTRACT

CHARACTERIZATION OF THE CERAMIC ASSEMBLAGE RECOVERED FROM LOS BANANOS SITE DURING
THE FIRST FIELD SURVEY. Archaeological fieldwork of the Parana alluvial plain on the border of Corrientes
province, Argentina, was initiated in 2008 using a full-coverage survey strategy. Areas with abundant archaeological
materials were identified. In the present paper the results of the analysis of surface and subsurface ceramic
materials recovered in different parts of one identified area, the Los Bananos site, are presented. Ceramic
materials recovered from the site were characterized and the area with the highest density of archaeological
materials was identified.

Keywords: Middle Parana Alluvial Plain; Pottery; Late Holocene.

INTRODUCCION enteras de la zona, que permitiera allanar la clasifi-

o . cacion de los conjuntos recuperados.
El componente ceramico de la llanura aluvial del

rio Parana en su sector medio ha sido objeto de di- En las primeras descripciones, atributos vincula-
versos analisis desde finales del siglo XIX. Ademas dos con aspectos tecnologicos y decorativos presentan
de por su abundancia, los conjuntos recuperados se caracteristicas que se asocian indistintamente en los
caracterizan por estar constituidos, en su mayorfa, por  tiestos recuperados. Se asume, en base a la curvatura

fragmentos de piezas ceramicas. Es por ello que el ~ de los fragmentos, que se trata de vasijas simples, en
analisis de los tiestos se ha afrontado sin contar con ~ su mayoria no decoradas; también se destaca la pre-
el conocimiento de la variabilidad morfologica, tec- ~ Sencia de representaciones zoomorfas y antropomorfas

nologica y decorativa de un gran numero de piezas (Ambrosetti 1894).
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Alrededor de mediados del siglo XX, las investiga-
ciones se enfocaron en discriminar y establecer areas
culturales y cronologias, con el analisis ceramico como
directriz de estos estudios. Entre las distintas propues-
tas destaca la de Serrano (1966), a cuya caracteriza-
cion se remitiran en lo sucesivo diversos trabajos (entre
otros, Lafon 1971). En esta propuesta, las tierras bajas
e islas adyacentes del rio Parana, comprendidas en lo
que denomino area Litoral, se caracterizan por una ho-
mogeneidad cultural (Cultura Basica), traducida en la
recurrencia de ciertas caracteristicas, que en alfareria
se centran en lo relativo a forma —globular- y decora-
cion —incisa- (Serrano 1955). Especificamente para el
Parana Medio (e Inferior) define la Cultura Entrerriana,
precedida por una cultura de ceramicas que, aunque
lisas, tienen la forma de la cultura base (Serrano 1972).
Durante un periodo tardio (1200 dC-1500 dC) en el
sector Medio, por influjo de grupos ceramistas ama-
zonicos, la Cultura Entrerriana devendria en la cultura
de los Riberehos Plasticos (etnograficamente, chana-
timb{). La alfareria de estos Ultimos es discriminada
en distintas facies (sensu Serrano 1966) en virtud de
repetidas influencias amazonicas, correspondiendo a
uno de los influjos mas tardios (facie Malabrigo) la
presencia de apéndices zoomorfos y alfarerias gruesas
o campanas (Serrano 1966, 1972).

A la Cultura de los Riberehos Plasticos definida por
Serrano (1966) son vinculados materiales provenientes
de diferentes sitios cercanos a la localidad de Goya
(Schmitz et al. 1972), sin poder ser adscriptos a una
facie (sensu Serrano 1972) en particular. A partir del
analisis de dichos materiales se genera una tipologia, y
se propone asi una distincion cronologica evidenciada
exclusivamente en caracteristicas de la ceramica. En
el conjunto en general predominan las formas globu-
lares alisadas y la recurrencia de distintos atributos
observados en la pasta (presencia de tiestos molidos,
fractura irregular, coccion oxidante u oxidante incom-
pleta —dependiendo del tipo-). Un primer momento se
caracteriza por ceramicas con formas cerradas, perfil
simple y bordes suavemente curvados. A éste corres-
ponderia la expansion maxima de los tipos decorados,
principalmente incisos. Prevalecen los apéndices ma-
cizos de psitacidos con decoracion escalonada, los
que junto con las representaciones de strigiformes
constituyen un rasgo exclusivo. Para el final de este
momento se observan rasgos transicionales, como la
separacion de los motivos lineales y la expansion de
la pintura zonal. En un segundo momento predominan
los tipos no decorados de formas abiertas con bordes
inflexionados y refuerzos externos; los modelados se
hacen mas recurrentes (por ejemplo, en crestas) y la
variedad de apéndices es menor (Schmitz et al. 1972).

Hacia finales del siglo pasado y principios del
presente, se destacan trabajos relativos a la adaptacion
ambiental del hombre. La ceramica es entendida,

junto con el conjunto de rasgos que caracteriza a
cada entidad cultural (sensu Ceruti 1992), como un
potencial indicador que permite evaluar la adaptacion
ambiental humana. Para las costas del Parana Medio,
Ceruti (2000) describe dos entidades principales, cuyas
manifestaciones mas tempranas se hallan en torno al
siglo 1 dC. Si bien ambas desarrollaron tecnologia
ceramica, ésta no es entendida como guia para
diferenciar entre una y otra entidad cultural (Ceruti
1986). La denominada Cancha de Luisa presenta
piezas ceramicas hemisféricas con agujeros en el borde
—-que puede estar recortado o inciso- y, en algunos
casos, decoradas con pintura roja (Ceruti 2000). La
otra entidad cultural, Goya-Malabrigo (sensu Ceruti
1992), se encuentra vinculada al ambiente de islas
y costas bajas. La ceramica asociada a ella poseeria,
en lineas generales, las caracteristicas que Serrano
(1966) describiera para la Cultura de los Riberehos
Plasticos (Ceruti 1992, 2000). Rodriguez (1998-1999),
en principio, identifica materiales arqueologicos
provenientes de la llanura aluvial del Parana Medio
ubicada dentro de la jurisdiccion de la provincia de
Corrientes como correspondientes a ambas entidades
culturales. Con posterioridad, define para la misma area
el tipo cultural Goya (sensu Rodriguez 2008) que, en lo
tocante a la ceramica, se refiere a una descripcion de
caracteristicas tecnologicas, morfologicas y decorativas
que no difieren de las propias descriptas para la
entidad cultural Goya-Malabrigo (sensu Ceruti 2000).

En la propuesta de Ottalagano (2010), centrada en
el simbolismo de los grupos humanos que habitaron
las tierras bajas del Parana Medio durante el Holoceno
tardio, la caracterizacion de las colecciones analiza-
das se aleja de las adscripciones a entidades o tipos
culturales puntuales. Asi, se revelan similitudes entre
las piezas con motivos abstractos y representativos y
las piezas lisas, tanto en la proporcion -relativamente
equivalente- entre de las formas presentes (abiertas y
cerradas) y las caracteristicas de las pastas (que presen-
tan tiestos molidos, arena y material organico, coccion
reductora y fractura regular), como en el aspecto y
tratamiento de las superficies (principalmente alisado,
con baja presencia de engobe). De manera contraria,
en las piezas pintadas no se registran las mismas ten-
dencias (Ottalagano 2010).

Las investigaciones anteriormente expuestas —sin
pretender que constituyan una exposicion exhaustiva
del interés por la tecnologia ceramica en esta amplia
region— permiten referenciar la variabilidad de distintos
atributos ceramicos, especialmente necesaria cuando
se trabaja con un conjunto ceramico fragmentario.
Como en los casos precedentes, en distintas instancias
de trabajo en la Quinta Seccion del departamento de
Goya (Corrientes, Argentina), el material ceramico se
reveld como el principal indicador de la ocupacion
de sociedades pasadas, dada su abundancia relativa y
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visibilidad, ante la escasa presencia de material 6seo y
litico (Barboza et al. 2009; Piccoli et al. 2011).

Fruto de los trabajos anteriormente mencionados se
identifico, entre otras, una zona con concentraciones
de abundante material arqueologico, a la que se le
asigno el nombre de sitio Los Bananos. En este traba-
jo se presenta una primera caracterizacion del mate-
rial ceramico recuperado en dicho sitio, a partir del
analisis macroscopico de este conjunto fragmentado.
Asimismo, se ponen en discusion algunas tendencias
generales en relacion con la distribucion del material
arqueologico en el sitio y se evalGan las caracteristicas
observadas a la luz de los antecedentes para el area
trabajada.

Aunque se la podria considerar como preferentemente
descriptiva, esta contribucion presenta una secuencia
de asociaciones de las caracteristicas observadas que
permitieron sistematizar el conjunto recuperado, lo
cual constituye un primer paso necesario en el estudio
de la sociedad vinculada a esta tecnologia ceramica.
La tecnologia ceramica es entendida como referente
empirico de la permanente interrelacion entre una
sociedad (su tecnologia, subsistencia, valores, ideas y
creencias) y el espacio fisico adyacente (Curtoni 2000;
Alvarado Pérez y Mera Moreno 2004).

CARACTERIZACION AMBIENTAL

Climatica Medieval) durante el que se incrementan las
precipitaciones y el excedente hidrico, bajo el dominio
de un clima subhiimedo/templado (Iriondo y Garcia
1993; Carignano 1999).

La dinamica del Parana y sus tributarios involucra
el arrastre y deposicion de sedimentos acarreados por
las corrientes fluviales, y es justamente este proceso
de sedimentacion el que colabora en la formacion
de los albardones costeros. Los suelos, de formacion
litoestatigrafica reciente —Post Yupoi o actual- (Escobar
et al. 1996), se caracterizan por la predominancia de
componentes franco-arenosos que poseen un horizonte
con un significativo incremento de arcillas con arena
cuarzosa de alta granulometria (Herbst y Santa Cruz
1999; Forcelli y Fernandez 2007).

Los ritmos de sedimentacion se han alterado debido
al caracter erratico que ha adquirido en los Ultimos
anos el pulso del Parana, de acuerdo con el cual el
manejo hidraulico modifica el régimen hidrologico.
Asimismo, la accion de estas represas a distintas
escalas y/o la accion de obras de canalizacion, entre
otras, potencian los efectos producidos por fenobmenos
climaticos (como por ejemplo El Niho y La Niha) sobre
el pulso del Parana (Bo 2005). Esta alteracion de la
dinamica fluvial también repercute sobre los canales
que cortan los albardones, facilitadores de su drenaje
(Ministerio de Obras Publicas 2010). En relacion
con esta dinamica fluvial, los albardones, dada su

El sitio Los Bananos constituye
una concentracion de material
arqueologico ubicada en un
albardon costero situado en el
borde frontal de la terraza baja
de la Illanura aluvial del rio
Parana (Figura 1), perteneciente

a la ecorregion Delta e Islas
del Parana (sensu Burkart et al.
1999). La terraza baja constituye
una franja elongada situada
entre el riacho Parana Mini y
un paleocauce, y responde a la
dinamica del rio Parana y sus
tributarios. Esta dinamica muy
cambiante se caracteriza por
picos de inundacion vinculados
a la alternancia de periodos de
[luvias abundantes y periodos
secos. Los excesos hidricos son
una caracteristica que responde al
clima himedo que se establecio
en la region a partir del Holoceno
tardio (ca. 3000 AP) (Orfeo
2005). Cabe destacar que, en
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Figura 1. Localizacion del sitio Los Bananos.
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elevacion, se presentan como sectores pasibles de
ser ocupados en las fases de maxima inundacion (Bo
2005).

Un rasgo de la terraza baja que la presenta como
un ambito atractivo para las poblaciones humanas es
su alto grado de biodiversidad a nivel regional (Bo
2005). Esto se vincula con la existencia de distintos
ambientes que se distribuyen en gradientes desde los
canales principales hacia los laterales de sus llanuras
aluviales (Forcelli y Fernandez 2007).

La ocupacion humana de estos ambientes a lo
largo del tiempo, que algunos autores describen
como atractivos para el asentamiento (i.e., Bo 2005),
es atestiguada por diversas fuentes escritas (Medina
1908; Ramirez 2007 [1528]; Schmidl 2009 [1564],
entre otros), estudios arqueologicos (Ambrosetti 1894;
Nobile et al. 1999; Ceruti 2000; Nuhez Camelino 2003,
2004; Pérez Jimeno 2006; Rodriguez 2008; Barboza et
al. 2009, entre otros), y analisis demograficos (Maeder
1969; Amadassi y Massé 2005; entre otros).

La ocupacion humana estuvo acompahada por una
intensificacion de las actividades relacionadas con la
subsistencia (caza, pesca, recoleccion y explotacion
del bosque nativo), en la actualidad vinculadas a una
gran demanda comercial. La practica del pastoreo y
agricultura en tierras no aptas o con técnicas inadecua-
das, asociadas al mal manejo del agua, han favorecido
la destruccion de la vegetacion autoctona en toda la
cuenca, con el consecuente deterioro y erosion de los
suelos (Bo 2005). A esto se suma toda otra serie de
presiones propias de los asentamientos rurales (sensu
Godoy y Rebechi 2004), como, por ejemplo, la con-
taminacion producto de la acumulacion de residuos.

EL SITIO LOS BANANOS

El sitio estudiado fue identifica-
do durante las prospecciones efec-
tuadas durante los trabajos de cam-
po en enero de 2008 en el paraje
Stella Maris (departamento Goya,
Provincia de Corrientes). El albar-
don costero en el que se encuentra
el sitio ha sido ocupado en diversos
momentos, y se ha visto afectado
por casi la totalidad de las presio-
nes antropicas mencionadas en el
acapite anterior. Actualmente, la
parte mas elevada del terreno se en-
cuentra ocupada por una vivienda,
mientras que el espacio noreste co-
lindante a ella se utiliza tanto como
cancha de futbol como para el paso
de ganado y vehiculos hacia el rio
(Barboza y Piccoli 2009).

Alsmbrdos Liziscaces
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Sobre la base de las observaciones fruto de los tra-
bajos de investigacion previos, se realizo la delimitacion
del area a evaluar. Se efectud un reconocimiento de
superficie de cobertura total (Stark y Showalter 1990)
observando las condiciones del terreno y las eviden-
cias arqueologicas encontradas a partir de prospeccion
superficial y subsuperficial (Barboza y Piccoli 2009).
Se realizaron cinco transectas con orientacion SO-NE,
distantes 17 m una con respecto a la otra, con una lon-
gitud total que variaba entre los 80 y 110 m en virtud
de la topografia del terreno (Barboza y Piccoli 2009).

Estas actividades posibilitaron delimitar las dimen-
siones de la concentracion, a partir de lo cual se plan-
tearon los trabajos de prospeccion subsuperficial. Se
efectuaron siete sondeos exploratorios, que se suman
al primero, realizado durante los trabajos de campo de
enero 2008. Esto hace un total de ocho sondeos en el
sitio (Figura 2), cinco de ellos de 0,50 x 0,50 m (ST,
S2, S3, S4 y S8), dos de 1 x 0,50 m (S5 y S6) y uno
de 1 x 1,50 m (S7) (Barboza y Piccoli 2009). En siete
de los sondeos efectuados se alcanzo el nivel esteéril
a profundidades de entre 40 y 80 cm de la superficie,
y el sedimento se extrajo mediante niveles artificiales
de 10 cm. La excepcion la constituye S7, donde no se
llego al nivel estéril y, dada la abundancia y diversidad
de material arqueologico, solo el primer nivel tuvo una
profundidad de 10 cm, siendo los siguientes de 5 cm
(Barboza y Piccoli 2009).

En todos los casos en que estas actividades arro-
jaron resultados positivos, el material ceramico cons-
tituyd la evidencia arqueologica siempre presente.
Otros restos culturales recuperados, especialmente en
el sondeo 7, incluyen huesos de fauna —-mayormente
pertenecientes a peces y mamiferos—, material litico
—desechos de talla- y espiculas de carbon. Del con-
junto procedente de estratigrafia (sondeo 7, nivel 3) se
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Figura 2. Plano del sitio Los Bananos.
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seleccionaron dos muestras de material ceramico que
fueron enviadas a datar (NSF-Arizona AMS Laboratory),
y que arrojaron una antiguedad de 1020 + 100 BP
(AA89916; ceramica; 8"C = -23,9) y 1020 + 90 BP
(AAB9917; ceramica; 8'°C = -23,5).

Cabe destacar algunas particularidades que guarda
la localizacion de ciertos sondeos. El Sondeo 1 se en-
cuentra localizado en lo que se conoce como camino
de la costa (NE), colindante al pelo de agua. Los son-
deos 2 y 3 se localizan, respectivamente, en los limites
NE y SE de la concentracion (limites que coinciden
con los de la propiedad privada ubicada en el albar-
don); es aqui donde se registrd la mas baja presencia
de material en superficie. Asimismo, segun la informa-
cion oral recabada de forma directa, el sector donde se
encuentra ubicado el Sondeo 3 fue ocupado por una
antigua produccion de ladrillos. El Sondeo 4 se halla
en el sector mas deprimido dentro de los limites de
la propiedad privada, donde se encontraba un antiguo
basural de la familia. El Sondeo 6 se encuentra en un
area que, adyacente a la huerta familiar, antiguamente
también era empleada para la labranza. El Sondeo 7
coincide con un area elevada del terreno que, si bien
se encuentra proxima a la construccion actual, jamas
fue empleada para la labranza sistematica o descarte,
y que solo fue utilizada como area de transito.

MATERIALES Y METODOS

Se analizo la totalidad del conjunto del material
ceramico recuperado, el cual conforma una muestra
compuesta por 1174 items. Para determinar el indice
de material ceramico recuperado segiin la proceden-
cia, se calculo la relacion entre cantidad de material y
area prospectada superficialmente, mientras que para
los provenientes de prospecciones subsuperficiales se
calculo la relacion entre cantidad de material y vo-
lumen excavado. Una vez cuantificada la muestra, se
procedid a discriminarla seglin correspondiese a un
objeto formatizado o a un nodulo de arcilla sin for-
matizar. Los nodulos de arcilla fueron dimensionados
en base a dos medidas (longitud maxima y espesor),
y se registraron distintas observaciones (presencia de
incisiones, impresiones, etc.) a nivel superficial.

Siendo que no se recuperaron piezas enteras, se
identificaron las partes principales (Balfet et. al 1992)
presentes en los tiestos y se relevo la presencia de
apéndices. Respecto de estos Gltimos, se discrimind
seglin fuesen elementos para asir, verter u obturar
(Balfet et. al 1992), o motivos representativos
(zoomorfos -identificados taxonomicamente- o
antropomorfos) que no correspondiesen a alguno de
estos elementos anteriormente mencionados.

Dado que una vez que la pieza ceramica no se
encuentra entera cada fragmento puede estar sujeto a

distintos agentes y mecanismos posdeposito —naturales
y antropicos- (Schiffer 1987; Schiffer y Skibo 1987), se
relevo longitud maxima y contorno de cada tiesto, y
la presencia y localizacion para las variables estriado,
exfoliado, abradido y alteracion térmica.

A fin de establecer conjuntos que presenten la mis-
ma recurrencia de estados de atributos, y que pudieran
potencialmente pertenecer a una misma pieza, se ob-
servaron a nivel macroscopico distintas caracteristicas.
Del aspecto general de los fragmentos se consignd
espesor de las paredes (en milimetros), tratamiento de
las superficies (discriminando localizacion), color su-
perficial y decoracion (discriminando localizacion, y
color en los casos en que correspondiera) (Cremonte
y Bugliani 2006-2009). Cuando debido a la erosion
superficial no se pudieron observar los atributos pre-
cedentes, se los consignd dentro de la categoria de
no observable. Todos aquellos tiestos incluidos en la
categoria no observables para una o ambas superficies
fueron excluidos de las observaciones subsiguientes.
En base a la aproximacion utilizada para el estudio de
las fracturas frescas, el nivel de identificacion alcanza-
do consistio en la determinacion de fractura (regular,
irregular), color -y, a partir del color, estimacion de la
coccion (Cremonte y Bugliani 2006-2009)- y la pre-
sencia de tiestos molidos/inclusiones arcillosas, arena
cuarzosa y/o cavidades.

En los casos pertinentes, se empled calibre desli-
zante Vernier y la Revised Standard Soil Color Charts
(2002) y se contd con el auxilio de lupa de mano
(20x).

A fin de identificar probables rastros de uso, se
registro la presencia y localizacion de deposito en
superficie (carbon, adherencias).

En virtud de la misma recurrencia de estados de
atributos, independientemente de la procedencia,
se llevd a cabo la reconstruccion de de las piezas
mediante el remontaje de los fragmentos. Luego se
procedio al analisis morfologico tomando como base
las clases estructurales propuestas por Shepard (1963).
Una vez efectuado este procedimiento se establecio la
cantidad de piezas presentes; aquellas porciones que
no pudieron ser clasificadas se contabilizaron dentro
de la categoria Indeterminada. Todos los resultados
fueron evaluados en relacion con su procedencia.

RESULTADOS

A partir de los trabajos de prospeccion superficial
se registro evidencia arqueologica en dos de las tran-
sectas trazadas (transectas 2 y 4). Las restantes posefan
una cubierta vegetal en virtud de la cual la visibilidad
era nula y, consecuentemente, no era posible observar
material arqueologico alguno. Por su parte, todos los
sondeos realizados arrojaron resultados positivos en
relacion con la presencia de material ceramico, que en
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algunos casos (ST y S3) es la Unica evidencia arqueo-
logica presente (Barboza y Piccoli 2009). La muestra
recuperada (n= 1174) provino en un 98,63% de estrati-
grafia, y el 1,37% restante proviene de recoleccion su-
perficial. Si se compara la cantidad de items ceramicos
recuperados seglin la procedencia (Tabla 1), el sondeo
7 presenta una densidad mayor por cm?® excavado. Este
sondeo también presenta mayor porcentaje tanto de
partes de objetos formatizados como de bloques de
arcilla sin formatizar. En contraposicion, en el sondeo
3 se recuperd la menor cantidad por cm?® excavado.
Es interesante destacar que los tiestos procedentes de
este Ultimo presentan la mayor longitud maxima (cuya
media ronda los 36 mm, con una desviacion estandar
de 16 mm) y el mayor éxito en las tareas de remontaje
(se logro ensamblar siete de los ocho recuperados).
No obstante, como se observara oportunamente, no se
logro la reconstruccion de piezas completas.

Los nodulos de arcilla cocidos presentan una me-
dia que ronda en los 17 mm de longitud maxima y
12 mm espesor (con una desviacion estandar de 11
mm y 7 mm, respectivamente). En un 9% de aquellos
procedentes del sondeo 7, se observa en la superficie
la presencia de tiestos molidos/inclusiones arcillosas
y marcas en forma de incisiones como negativos o
pruebas sobre ellos (Figura 3).

El conjunto correspondiente a piezas formatizadas
asciende a 1142 fragmentos. No fue objeto de esta
instancia de la investigacion diferenciar las causas que
produjeron la fragmentacion; no obstante la relacion
entre la longitud maxima de cada tiesto y su espesor,
si bien positiva, es baja (r?11%).

En todos los sondeos se repite, en general, la mis-
ma recurrencia en cuanto a las partes principales pre-
sentes en el conjunto de tiestos recuperado (Figura
4). Es probable que la total ausencia de porciones de
bases en casi todos los sondeos o su baja presencia
en solo dos de ellos esté vinculada con la dificultad
de diferenciar ciertos fragmentos que corresponden a
bases y, consecuentemente, incluirlos en la categoria
cuerpo. Esta limitacion en la identificacion podria vin-
cularse a la preponderancia de recipientes ceramicos
globulares de bases concavas registrados en el area
(Serrano 1955) y a la longitud maxima de los frag-
mentos trabajados, cuya media ronda en 24 mm (con
una desviacion estandar de 11 mm). Lo menciona-
do se relaciona con lo que sehalan otros estudios de
muestras que poseen similitudes con la aqui analizada
(Letieri 1998; Gonzalez 2005; Loponte 2008; Feuillet
Terzhagi et al. 2009).

Solo en la mitad de los sondeos realizados se re-
cuperaron apéndices (Figura 5), siendo el sondeo 7 el

que presenta la mayor cantidad y variabi-

Material recuperado ; ; ;
Procedencia lidad. EI motivo representativo recuperado
Porcm* | Porcm® | Tiestos | Nodulos dearcilla|  en el mencionado sondeo corresponde a un
Recoleccion superficial | 0,0000005 - 14 2 modelado hueco de ave (psitacido). La por-
Sondeo 1 R 0,0002409 | 54 2 cion anatomica representada es la cabeza,
Sondeo 2 ] 0,0000720| 9 0 y sus caracteristicas son logradas principal-
Sondeo 3 i 0,0000533| & o njente a través de mcnlzlor;les lineales y slurco
ritmi Figura 6). r
Sondeo 2 - 0,0009900 | 195 3 tmico (Figura 6). Cabe destaca ql.Jee asa
recuperada en el sondeo 1 constituye un
Sondeo 5 - 0,0001631 62 3 R
" modelado compacto con motivo zoomorfo
S 6 - 0,000208 | 82 1 - ) L
ondeo (molusco), donde también registra incision
Sondeo 7 - 0,0013543 690 21 H de surco ritmico
Sondeo 8 - 0,0001867 | 28 0 ) )
En el conjunto de tiestos se observa-
Total 0,0000005 | 0,0032677 | 1142 32 . o o
ron una serie de caracteristicas restrictivas

Referencias: Los casilleros resaltados corresponden a las mayores frecuencias obtenidas.
Tabla 1. indice de items ceramicos recuperados segln la procedencia.

Figura 3. Nodulos de arcilla cocida.

para las determinaciones posteriores (Tabla
2). Los items procedentes de recoleccion
superficial y sondeo 1 muestran un mayor
porcentaje de contornos redondeados res-
pecto de la media general del conjunto. La
erosion de ambas superficies impidio deter-
minar el tipo de acabado superficial en un
38% del total analizado, siendo en el caso
del sondeo 2 un factor restrictivo para la
totalidad del material recuperado. Asimis-
mo, en mas de la mitad de los casos para
los que se determino el tratamiento de solo
una de las superficies (n= 87), la superficie
opuesta no se pudo observar debido a su
erosion.
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Figura 4. Frecuencias de las partes principales de piezas
ceramicas presentes.
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Referencias: RS = recoleccion superficial; S = sondeo.

Figura 5. Distribucion de la frecuencia de apéndices.

Figura 6. Apéndice con motivo representativo.

Solo un bajo porcentaje (3%) de la muestra no
presenta ningln tipo de acabado en una de sus
caras, y la cara opuesta se encuentra alisada. Como
muestra la Tabla 3, de los distintos tratamientos su-
perficiales observados predomina el alisado. Otros
tratamientos se registran con muy baja presencia,
casi en su totalidad en materiales provenientes del
sondeo 7.

Independientemente de la procedencia, solo
se registrd decoracion en tiestos que presentaban
tratamiento superficial alisado (Tabla 3). En cuanto
a la aplicacion de engobe y pintura, la recurrencia
de superficies abradidas y/o exfoliadas (Tabla 2)
seguramente genera un sesgo en su evaluacion,
esperable sobre todo a la hora de determinar las

coloraciones involucradas. En ambas aplicaciones
predominan los tonos calidos, entre los que se des-
taca la gama de los anaranjados, con preferencia de
7.5YR 7/3 seguida por 5YR 6/6 en pintura. Al com-
parar los tonos predominantes en las superficies sin
algln tipo de aplicacion con los presentes en las
superficies que presentan engobe, se puede concluir
que, en la mayoria de los casos, en esta preparacion
no se adiciond algun tipo de colorante, puesto que se
repiten los mismos tonos (entre los mas recurrentes,
10YR 6/4 en engobe). En este sentido, la coloracion
como criterio para identificar la presencia de engobe
generd una expectativa que debera ser evaluada en
futuros analisis, ya que el contraste existente entre el
color de las superficies involucradas y el area inme-
diatamente adyacente de la pasta de los tiestos con
este revestimiento no es un criterio exhaustivo, en
tanto que también podria ser consecuencia del tipo
de enfriamiento (Rye 1981).

También presentes solo en el caso de tiestos
alisados, los incisos identificados son lineales, de
punto simple y punto compuesto y surco ritmico, y
describen motivos horizontales, verticales, oblicuos,
triangulares y circulares. En el caso de la Unica im-

presion registrada

se evidencia el uso

(e}
ot c
= Agrietado Estriado 2 Abradido Exfoliado Alteracion térmica de cordeleria.
el (e}
g S
e Agrupados los
& | EXT | INT| EI | EXT | INT | Bl | RD [ EXT | INT | El | EXT | INT | El | EXT | INT | EI , i
tiestos en virtud
RS | 0% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | 46% | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 8% | 15% | 0% | 0%
del aspecto gene-
St [ 21% | 5% | 11% [ 13% | 16% | 5% 0% | 3% 5% | 0% | 5% | 3% | 0% | 0% .
ral descripto, no
$2 | 1% | 1% 1% | 0% | 44% | 0% | 0% | 32% | 11% | 11% | 31% | 0% | 0% | 0% .
fue posible obser-
S3 | 17% | 17% 0% | 17% | 0% | 33% | 33% | 17% | 0% | 33% | 17% [EERAMEESAN 0% | 0% L
= var algln tipo de
S4 | 1% [ 19% | 25% | 17% | 19% 12 15% [ 11% | 7% | 6% | 7% | 5% | 0% | 7% | 6% | 6% asociacion exclusi-
S5 | 0% | 8% | 19% [ 12% | 0% | 0% | 19% | 8% | 0% | 8% | 19% | 4% | 0% | 0% | 8% | 8% va entre recurren-
$6 | 0% |19% | 26% | 12% | 16% 1/0 34% | 5% | 10% | 29% | 14% | 17% | 10% | 5% | 0% | 2% | Cias observadas a
o nivel superficial y
S7 | 1% | 15% | 26% | 18% | 17% | 9% | 35% | 11% | 5% | 12% | 10% | 8% | 3% | 10% | 5% | 7% .
recurrencias nota-
S8 | 0% | 0% | 14% | 14% | 21% | 0% [ 31% | 21% | 0% | 21% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 14%
das en la fractura

Referencias: RS= recoleccion superficial; S= Sondeo; EXT= externo; INT= interno; El= e
resaltados corresponden a las mayores frecuencias obtenidas por variable.

Tabla 2. Frecuencia de las distintas variables vinculadas a la erosién de los tiestos.

xterno-interno; Rd= redondeado. Los casilleros
fresca. En el con-

junto existe una
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z Tratamiento de las Decoracion
_% superficies Engobe Pintura Incision Imp.
D_§ Sup. N EXT INT El EXT INT El EXT INT El LB EXT
S1 2 50% - - 0% - - 0% - - 0% 0%
S4 5 0% - - 0% - - 0% - - 0% 0%
S5 EXT. 1 100% - - 0% - - 0% - - 0% 0%
S6 4 0% - - 0% - - 0% - - 0% 0%
S7 28 29% - - 4% - - 1% - - 0% 0%
S1 1 - 0% - - 0% - - 0% - 0% 0%
S3 2 - 0% - - 0% - - 0% - 0% 0%
S4 13 - 0% - - 0% - - 0% - 0% 0%
S5 INT. 2 - 0% - - 0% - - 0% - 0% 0%
S6 8 4 - 0% - - 0% - - 0% - 0% 0%
S7 % 22 - 41% - - 0% - - 5% - 0% 0%
S8 2 - 0% - - 0% - - 0% - 0% 0%
RS 11 0% 9% | 27% | 9% 27% | 0% | 0% 0% | 0% | 0% 0%
S1 45 0% 0% 0% 4% 9% | 7% | 2% 0% | 0% | 0% 0%
S3 6 0% 0% | 17% | 0% 0% | 0% | 17% 0% | 0% | 0% 0%
S4 Bl 132 2% 8% | 11% | 0% 0% | 0% | 2% 0% | 0% | 0% 0%
S5 27 4% 4% | 11% | 0% 0% | 0% [ 0% 4% | 0% | 0% 0%
S6 29 3% 3% | 14% | 0% 0% | 0% | 7% 0% | 3% | 3% 3%
S7 345 7% 6% | 25% | 2% | 0,3% | 3% | 4% | 1,2% | 1% | 1% 0%
S8 17 12% 0% | 24% | 0% 6% | 0% | 6% 0% | 0% | 0% 0%
e EXT. 2 0% - - 0% - - 0% - - - 0%
¥ E El. 2 0% 0% 0% 0% 0% | 0% [ 0% 0% | 0% | 0% 0%
S
s7 % EXT. | 2 | 0% - - | 0% - - | 0% - - - | 0%
o
£
S7 :5_ EXT. 1 0% - - 0% - - 0% - - - 0%
]
O
s | S 2 0% | - | - fow | - | -|ow| - | -] - | 0%
e | ExT.
S7 S 1 0% - - 0% - - 0% - - - 0%

Referencias:
EXT= externo.

Tabla 3. Frecuencia de los atributos de tratamiento de las superficies y decoracion.

tendencia general en cuanto al predo-
minio de ciertas caracteristicas: fractura
irregular, coccion reductora y presencia
de tiestos molidos/inclusiones arcillosas
(Tabla 4). La informacion que deriva del
analisis del color interno de la pasta
muestra un predominio de tonalidades
marrones oscuras (10YR 4/1 y 10YR
3/1), lo que permite suponer una tem-
peratura y/o tiempo de coccion que no
logro oxidar los materiales arcillosos y
las inclusiones no plasticas que estuvie-
sen presentes en la pasta (Rye 1981).

En virtud de la misma recurrencia
de estados de atributos presentes y to-
mando en cuenta el espesor, se realiza-
ron las tareas de remontaje, y se logro

RS= recoleccion superficial; S= Sondeo; Sup.= superficie; INT= interno; El= externo-interno; Imp.= impresion;

ensamblar un 6% (n= 73)
de los tiestos recupera-
dos. En todos los casos,
los fragmentos que se
unieron tienen la misma
procedencia; siendo el
sondeo 3 el que presenta
mayor éxito en estas ta-
reas. Caso contrario es el
de los items procedentes
de recoleccion superficial
y sondeo 1.

No habiéndose lo-
grado la reconstruccion
de piezas completas, en
la estimacion de formas
se obtuvo un total de
67 piezas no restringidas
y 6 restringidas, en su
mayoria procedentes del
sondeo 7 (n= 37). Dada
la mayor proporcion de
porciones de cuerpo pre-
sentes en la muestra, las
longitudes maximas de
los tiestos (que en la mi-
tad de la muestra son me-
nores a los 22 mm) vy el
resultado de las tareas de
ensamblaje, la categoria
Indeterminada presenta
el resultado mas elevado
(n= 585).

Dentro de las catego-
rias de formas No Restrin-
gidas e Indeterminadas se
detectd la presencia de
hollin (n= 52), tanto en la
superficie externa como

Fractura Coccion .
Tiestos

_ - ° v & © molidos /
Aspecto N ks < = _;_‘g c2 S Inclusion Arena Cavidades
general gﬂ D:D _g o _8 £ g es cuarzosa

) o =z E| %0 b+l R

& = 68| 6¢ g arcillosas
Alisado | 398 |26% | 74% [10% | 8% | 82% 78% 42% 3%
é“sagw 193 |30% | 70% | 2% | 7% | 91% 91% 69% 28%
ngobe
Alisado /
Engobe/ | 10 [30% | 70% | - - 100% | 100% 90% 30%
Inciso
Alisado /
Pintado /| 2 - | 100% | 50% | - 50% | 100% 50% 100%
Inciso
’;i’ri’st‘;jg/ 29 [17% | 83% | 7% | 3% | 90% | 86% 14% 24%
ﬁ'g?g()/ 23 |26% | 74% | 9% | 9% | 82% 83% 48% 17%
pulido 3 [33%| 67% | - - 100% | 100% 67% -

Tabla 4. Distribucion de la frecuencia atributos observados en fractura fresca.
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en la interna, en la misma proporcion (42%). Todos los
casos correspondientes a formas No Restringidas (n=
6) involucran piezas alisadas. Para la categoria Inde-
terminadas también se registro este deposito, principal-
mente en tiestos alisados (n= 36), seguidos en menor
proporcion por aquellos alisados que presentan engobe
(n=7), pintura (n= 1) e incisos (n= 1) y pulidos (n=1).
En ninglin caso se observo la presencia simultanea de
depositos de carbon y otras adherencias. Estas Ultimas
fueron registradas solo en dos casos pertenecientes a la
categoria de Formas No Restringidas; las siete restantes
corresponden a la categoria de formas Indeterminadas.

DISCUSION Y CONSIDERACIONES FINALES

A partir del relevamiento de distintas variables se
caracteriz0 la totalidad del conjunto ceramico recu-
perado en diferentes instancias de intervencion en el
sitio Los Bananos. Al tratarse de una muestra fragmen-
tada, en la evaluacion de los resultados obtenidos se
tiene en cuenta que ciertas observaciones del analisis
constituyen caracteristicas propias de cada fragmento
y no de piezas enteras. Por lo tanto, ciertos atributos
observados son indicativos de una variabilidad fruto
de la historia depositacional interindividual, a nivel de
cada fragmento. La presion propia de las actividades
humanas junto con distintos agentes y mecanismos
naturales presentes afectaron de manera diferencial
el conjunto ceramico recuperado. Esto produjo una
serie de restricciones al momento de plantear algunas
determinaciones a nivel macroscopico y, principal-
mente, en la reconstruccion de piezas ceramicas. No
fue posible ensamblar los fragmentos de piezas cerami-
cas con secciones romas. Tampoco pudieron asociarse
como potencialmente pertenecientes a una misma pie-
za aquellos que presentaban simultaneamente grietas,
estrias y abrasion en las superficies o éstas totalmente
exfoliadas. A este respecto, los materiales provenientes
de los sectores mas expuestos a distintos factores de
dispersion como el transito antropico y faunistico, y
a la accion hidrica (los provenientes de recoleccion
superficial y del sondeo 1) presentaron las frecuencias
mas elevadas de contornos redondeados y el menor
éxito en las tareas de remontaje. Caso contrario lo
representan los materiales provenientes del sondeo 3,
aunque con mas altos porcentajes de recurrencia en
muchas de las variables referidas a la erosion superfi-
cial. Este sondeo se encuentra justamente ubicado en
una zona donde disminuyen las presiones propias de
distintos agentes de dispersion (antropicos, faunisticos
e hidricos) pero, a diferencia del resto, si se hallaron
expuestos a las vinculadas con la produccion de la-
drillos comunes (sensu Ebel et al. 2006).

No obstante las restricciones generadas por la ero-
sion superficial del material ceramico recuperado, fue
posible realizar algunas consideraciones vinculadas a

las caracteristicas del material ceramico procedente
del sitio Los Bananos. Las observaciones realizadas
en relacion con el aspecto general y en la fractura
fresca permitieron observar ciertas tendencias, como,
por ejemplo, la preponderancia de un tratamiento su-
perficial (alisado), pero no una asociacion exclusiva
entre las recurrencias observadas a nivel superficial y
recurrencias observadas en la fractura fresca. Es decir,
la preeminencia de ciertos estados de atributos obser-
vados en fractura fresca se verifica indistintamente para
los distintos conjuntos formados por los fragmentos de
piezas ceramicas que presenten la misma recurrencia
de estados de atributos en relacion con el aspecto
general.

Las distintas instancias de observacion e integra-
cion de la informacion resultante posibilitaron estimar
la composicion del conjunto recuperado en el sitio, y
se logro la cuantificacion de piezas presentes. Asi, esta
primera aproximacion permitio, a nivel macroscopico,
discriminar caracteristicas distintivas para la sistema-
tizacion del conjunto recuperado. Establecida, esta
clasificacion sera evaluada en las futuras instancias
de analisis (a nivel submacroscopico y microscopico).

Por otra parte, la evidencia presentada muestra en
su conjunto que en el sondeo 7 se verifica una ma-
yor concentracion y variedad en los materiales. Esta
tendencia se encuentra vinculada a que los distintos
agentes productores de alteraciones en las asociacio-
nes estratigraficas y distribuciones horizontales que
han sido registrados en el trabajo de campo, como la
accion hidrica, la accion del ganado vacuno y porcino,
el laboreo agricola y distintas acciones relacionadas
con la ocupacion actual del sitio, no afectaron ma-
yormente el area donde se encuentra dicho sondeo.
Estos resultados delimitan claramente el area de mayor
interés para las intervenciones en el sitio.

En otros sectores de la llanura aluvial del Parana
medio dentro de la misma jurisdiccion se han
identificado distintas concentraciones de material
arqueologico, principalmente conformadas por
fragmentos de piezas ceramicas. Estas se encuentran
en areas que, al igual que en el caso del sitio Los
Bananos, dada la topografia y regimenes de inundacion
del rio Parana vy sus tributarios, poseen disponibilidad
de superficies secas. La reocupacion de estas porciones
del espacio fisico y los procesos naturales mencionados
generaron la exposicion de vestigios arqueologicos
(Barboza et al. 2009). Si se comparan los resultados
obtenidos en el presente trabajo con los propios del
analisis de conjuntos ceramicos procedentes de estas
otras concentraciones, se pueden observar recurrencias
equivalentes. Es decir, similares distribuciones en las
frecuencias de las distintas variables relevadas en el
material ceramico procedente del sitio Los Bananos
se verifican para los conjuntos procedentes de otros
sitios identificados, tanto en el sector de terraza baja



C. Piccoli y M. C. Barboza - Intersecciones en Antropologia 14 (2013) 213-225

como de islas y dunas (Piccoli et al. 2011). La Unica
diferencia que hasta el momento se constata es que
en las prospecciones realizadas en estos sitios no se
recuperaron nodulos de arcilla cocidos. La presencia
de nodulos de arcilla cocidos permitiria pensar en una
produccion ceramica en el sitio (Costin 2010), lo que
genera un gran interés para de resolver interrogantes
en torno a la produccion y uso de alfareria en la
zona.

El material ceramico recuperado en el sitio tiene
evidencias de uso que se condicen con actividades
domeésticas, en virtud de la presencia de depositos de
carbon en la superficie externa en parte de la muestra,
que puede atribuirse a episodios de reiterada exposi-
cion al fuego (Rye 1981), por ejemplo, producto de
actividades culinarias. Vinculado a esto, futuros es-
tudios de las adherencias presentes en las superficies
internas brindaran informacion acerca de los conteni-
dos involucrados.

Otro aspecto relacionado con las huellas de uso es
su presencia en tiestos correspondientes a la categoria
de formas No Restringidas, en contraposicion con la
total ausencia en los pertenecientes a la categoria de
formas Restringidas. En este sentido, se considera que
la relacion diseho-funcion constituye un eje a indagar
para desentrahar la funcionalidad de las piezas cera-
micas y, a partir de ello, problematizar acerca de las
actividades realizadas en el sitio, teniendo en cuenta
la informacion contextual.

Si se atiende a los datos generados por Schmitz
y colaboradores (Schmitz et al. 1972) en el analisis
de materiales también procedentes del departamen-
to Goya (Corrientes) y del departamento Reconquista
(Santa Fe), se observan tanto similitudes como diferen-
cias. Cabe aclarar que, dado el estado en el que se
encuentran las investigaciones en el sitio Los Bananos,
no se puede evaluar la distincion cronologica propues-
ta por dichos autores. No obstante, al contrastar los
datos se observa el mismo predominio en el tratamien-
to superficial mas recurrente y en algunos atributos
observados en la pasta (inclusiones y fractura). Las
diferencias se presentan en cuanto al tipo de coccion
preponderante.

Al compararla con el analisis de conjuntos proce-
dentes de sitios mas al sur de la llanura aluvial del rio
Parana en su sector medio (ubicados dentro de la ju-
risdiccion de la provincia de Entre Rios), las discrepan-
cias se evidencian en distribuciones de los estados de
atributos observados de acuerdo con el agrupamiento
propuesto por Ottalagano (2010). En el caso del sitio
Los Bananos, no existen diferencias sustanciales en
cuanto a las caracteristicas observadas en la pasta y
al tratamiento de las superficies entre las piezas de-
coradas vy lisas respecto de las pintadas. Asimismo, en
cuanto a la forma, existe una mayor cantidad de piezas

no restringidas que restringidas, independientemente
de que se encuentren decoradas, lisas o pintadas.

En la medida en que avancen las investigaciones,
se podra evaluar si las diferencias encontradas se
deben a la composicion de la muestra aqui analizada
o bien son propias de los sectores trabajados. Asi, se
aspira, tomando como punto de partida esta primera
aproximacion de caracter preliminar, lograr una
mayor resolucion con respecto a las caracteristicas
que son propias de la tecnologia ceramica en tanto
que materializacion de las distintas estrategias
de construccion del espacio y practicas sociales
particulares (Criado Boado 1999). En virtud de lo
dicho, se entiende que el estudio de la tecnologia
ceramica posibilita producir datos significativos para
el analisis de problematicas que van mas alla de la
descripcion misma (Palamarczuk 2002).
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