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LIBRO DE RESUMENES

presencia y asociaciéon mineralégica de impurezas como As, Ag y Fe. Finalmente,
la descripcién de estas muestras proporciona una referencia para la comparacion
con futuros estudios de otros sitios arqueolégicos y/o posibles fuentes locales o
regionales de Cu.
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Damos a conocer el conjunto de piezas metalicas arqueoldgicas de la colecciéon Za-
valeta, actualmente resguardada en el Field Museum of Natural History de Chicago
(Illinois, Estados Unidos). La historia de formacién de la coleccion serd brevemente
revisada (Gluzman 2017) para luego presentar las caracteristicas morfolégicas, fun-
cionales y tecnolégicas de este universo especifico de objetos. Manuel Zavaleta, su
colector, expuso e instal6 bajo el apoyo del estado argentino un lote de 4565 objetos
en la Louisiana Purchase Exposition (Saint Louis, Missouri) (1904), que al final de la
exposicién fue adquirido por el museo de Chicago (Scattolin 2003).

Maés de 180 piezas de metal, procedentes del Noroeste argentino (provincias de
Salta, Tucuman y Catamarca) hacen de esta coleccién la més importante en su tipo
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fuera de Argentina. Guidndonos por los archivos correspondientes a la coleccion
Zavaleta, al menos 293 objetos de metal formaban la colecciéon originalmente. In-
tercambios con otras instituciones, principalmente de los Estados Unidos como el
Museum of American Indian, explican la diferencia con el nimero actual.

Con una amplia variedad tipolégica, predominan piezas asignadas a los momentos
tardios, con un niimero menor pertenecientes al periodo medio y al colonial. Los
objetos cubren un amplio rango de tipos, desde netamente utilitarios (como cince-
les y punzones), ornamentos de reducidas dimensiones (tales como anillos, aros,
pulseras, topus) y vinculados mayoritariamente al despliegue de estatus (campanas,
discos, hachas decoradas). En lo que respecta a su distribucién geografica, abarcan
diversos distritos de Salta (53), Catamarca (25) y Tucuman (78) mientras que los
treinta restantes se adscriben en sentido regional.

La totalidad del conjunto de objetos fue analizada en términos de su composicion
quimica. Para ello se emple6 un espectroémetro portatil de fluorescencia de rayos X
adecuadamente calibrado para aleaciones y, en unos pocos casos, para propositos
generales. En todos los casos las mediciones fueron realizadas sin remover la pati-
na siguiendo los protocolos analiticos del museo y con el objetivo de mantener la
estabilidad quimica de las piezas. Se reconoci6é que donde la patina era gruesa, los
contenidos de los principales elementos deberian considerarse semicuantitativos.
La mayoria de los objetos mostré una patina delgada haciendo provechoso el ana-
lisis de XRF para estudios de reconocimiento posteriores. La presencia de la patina
ademads permite identificar algunos de los principales elementos traza (a nivel cua-
litativo) debido a su tendencia de concentrarse en los productos de corrosion.
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